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MEC – Ministério da Educação e Cultura 
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                          CURSO:Técnico em Transformação em Termoplásticos         

                          MÓDULO II        DISCIPLINA: SOPRO



   PROF. Maria Helena Polgati Moreira


EXERCÍCIOS
1º) Comentar sobre a relação entre estrutura do polímero na propriedade de transparência .
2º) Fazer uma breve descrição do ensaio de ESCR  .

3º) Completar a  seguinte frase:

Influencia na fusão e no recalque ( bombeamento) do fundido) 

Aumento do PM, --------------------      a viscosidade, os entanglements, dificultando o processamento;

Aumento do PM ---------------- a energia de ativação requerida para fluxo viscoso

Para sopro por injeção: ------------------ do PM dificulta a moldagem do parison;

Para sopro por extrusão: ---------------- do PM causa inchamento da matriz , requerendo extrusão lenta e alta taxa

4º) Definir o processo de sopro por extrusão e os componentes que a máquina deve possuir para o processamento de material termoplástico 
5º)Definir parison  .

